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Kriterien Industrie- Qualität Sicht- Qualität 

Festverwachsene Äste zulässig zulässig 
Ausgefallene und lose Äste zulässig Durchm. < 20 mm zulässig 

Durchm.> 20 mm sind 
werkseitig zu ersetzen 

Harzgallen zulässig bis 5 mm breite Harzgalle 
sind  zulässig 

Mittels Astlochstopfen oder 
Schiffchen ausgebesserte Äste 

oder Fehlstellen 

 
nicht erforderlich 

 
zulässig 

Mittels Füllmassen ausgebesserte 
Äste und Harzgallen 

 
nicht erforderlich 

 
zulässig 

Insektenbefall zulässig sind 
Fräßgänge bis 2 mm 

zulässig sind  
Fräßlöcher bis 2 mm 

Markröhre zulässig zulässig 
Breite von Schwindrissen ohne Begrenzung bis 4 mm 

Verfärbung infolge Bläue sowie 
rote und braune nagelfeste 

Streifen 

ohne Begrenzung bis zu 10 % der sichtbaren 
Oberfläche des gesamten 

Bauteiles 
Schimmelbefall unzulässig unzulässig 

Verschmutzungen zulässig unzulässig 
Keilzinkenabstand ohne Begrenzung ohne Begrenzung 

Bearbeitung der Oberfläche Egalisiert gehobelt und gefast 
Hobelschläge bis 1 mm 

tiefe zulässig 

Dimension Preis €/ m Dimension Preis €/ m 
8/ 12 cm   8,00 12/ 24 cm 23,80 
8/ 16 cm 10,60 14/ 14 cm 16,20 
8/ 20 cm 13,20 14/ 16 cm 18,50 
8/ 24 cm 15,90 14/ 20 cm 23,10 

10/ 10 cm   8,30 14/ 24 cm 27,80 
10/ 12 cm 9,90 14/ 28 cm 32,40 
10/ 16 cm 13,20 14/ 32 cm 37,00 
10/ 20 cm 16,50 16/ 16 cm 21,20 
12/ 12 cm 11,90 16/ 20 cm 26,40 
12/ 16 cm 15,90 16/ 24 cm 31,70 
12/ 20 cm 19,80 20/ 20 cm 33,00 


